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LOKCHEM-E

Emalia chlorokauczukowa chemoodporna

Symbol : PKWiU: 20.30.12.0; KTM: 131-7262- 10-XX - z potyskiem
KTM: 131-7262- 02—XX - potmatowe
KTM: 131-7262- 03—XX - matowe

Norma : PN-C-81608:1998, Rodzaj I

Charakterystyka ogdina :

Emalia LOKCHEM-E jest produktem lakierowym, jednosktadnikowym, przeznaczonym do malowania
nawierzchniowego. Powtoka emalii charakteryzuje sie odpornoscig na dziatanie czynnikow chemicznie
agresywnych.

Dane techniczne :

* Kolor - wg zaktadowej karty koloréw lub kolorystyki RAL
* Polysk ( przy kacie badania 60 °)

- dla emalii matowych - nie wiecej niz 25

- dla emalii pétmatowych - 25+50

- dla emalii z potyskiem
* Konsystencja / lepkos¢

nie mniej niz 50
60 + 100 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym
o Srednicy otworu wyptywowego 4 mm)

* Gestose - nie W|ecej niz 1,35 glcm®
* Krycie jakosciowe - nie wiecej niz lll (dia barw jasnych oraz czerwonej i pomaranczowe;)
- nie wiecej niz 1l ( dla barw pozostatych)

* Zawartos¢ substanciji statych - 45 +50 % wag./ 30 + 2 % obj. (w zaleznosci od koloru i rodzaju)
* Grubos$¢ warstwy - mokrej 90 + 110 um (w zaleznosci od koloru) / suchej 30 um
* Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotno$ci powietrza 55 +5 % :

stopien 1 - nie wiecej niz 2 godz.

stopien 3 - nie wiecej niz 10 godz.

* Masa suchej powtoki o grubosci 30 um - 0k. 0,04 kg/m (w zaleznosci od koloru i rodzaju)
* Wydajnos¢ teoretyczna

- dla powioki o grubosci 30 pm - ok. 10 m?/dm?®
* Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)

w produkcie gotowym do uzytku - powyzej 500 g/dm (do stosowania wytgcznie w instalacjach)
* Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C
* Trwatosé - 24 miesigce

Wiasciwosci powloki :

Emalia tworzy powtoki gtadkie, o dobrej przyczepnosci miedzywarstwowej, z potyskiem, pétmatowe
lub matowe (w zaleznosci od rodzaju emalii).Powtoki emalii sg odporne na dziatanie gazow i oparéw che-
micznie agresywnych, szczegolnie o charakterze kwasnym lub zasadowym.

Emalia doszczelnia powtoke antykorozyjng, przez co chroni pomalowane przedmioty przed bezposrednim
dziataniem otaczajgcej atmosfery i nadaje im estetyczny wyglad. Powtoka emalii jest termoplastyczna.
Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.

Moze by¢ eksploatowana w temperaturze od —-20°C + 60°C.

Przeznaczenie :

Do nawierzchniowego malowania powierzchni stalowych i zeliwnych, gtéwnie w chemoodpornych
zabezpieczeniach antykorozyjnych maszyn, urzgdzen, konstrukcji przemystowych, zbiornikow maga-
zynowych zlokalizowanych w galwanizerniach, oczyszczalniach sciekéw itp.

Moze by¢ stosowana do ochrony zewnetrznych powierzchni betonu i tynku narazonych na bezposrednie
dziatanie gazéw i oparéw chemicznie agresywnych lub zachlapywanych wodnymi roztworami chemikaliéw.
Srodowisko :

owtoki emalii mogg by¢ eksploatowane w srodowisku przemystowym, nadmorskim, miejskim, wiej-
skim, na zewnatrz i wewnatrz pomleszczen w atmosferze suchej i wilgotnej (wg PN-EN ISO 12944-2: 2001

w atmosferze o kategorii korozyjnosci C2 + C5-M - w strefach wystepowania narazeri chemicznych np. w obrebie
galwanizerni, oczyszczalni $ciekow itp.)

Przygotowanie podfoza do malowania :




Powierzchnie stalowe i Zzeliwne przeznaczone do malowania, po oczyszczeniu (wg. zalecen zawartych
w Karcie katalogowej farb chlorokauczukowych do gruntowania) powinny byé uprzednio zagruntowane
odpowiednig farbg lub zestawem farb chlorokauczukowych.

Przy malowaniu renowacyjnym zalecane jest umycie konstrukcji wodg pod wysokim cisnieniem.
W zalezno$ci od stopnia zniszczenia starej powtoki malarskiej podtoze nalezy oczysci¢ metodg strumie-
niowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2 1, na catej powierzchni poddanej renowac;ji lub tylko w miej-
scach skorodowanych. Dopuszcza sie miejscowe czyszczenie reczne lub narzedziami z napedem me-
chanicznym do stopnia czystosci co najmniej PSt 2. Ubytki powtoki malarskiej odpowiednio uzupeié
farba lub zestawem farb chlorokauczukowych.

Powierzchnie z betonu i tynku — czyste i suche — malowac nie wczesniej niz po uptywie 4 — 5 tygodni
od wykonania.
Powierzchnie przeznaczone do malowania renowacyjnego oczysci¢ z luzno przylegajgcej starej powtoki
lakierowej, braki podtoza betonowego lub tynku uzupetni¢ odpowiednimi pod wzgledem materiatowym
i wytrzymatosciowym do naprawianego podtoza zaprawkami.
Podtoze, w zaleznosci od potrzeb na catej powierzchni lub miejscowo zaimpregnowac¢ (zagruntowac)
Impregnatem do gruntowania chemoodpornym rozciefnczonym rozcienczalnikiem w ilosci 5 % wag.
Warunki malowania :

Temperatura emalii Temperatura podioza Wilgotnos¢ wzgl. powietrza

10 - 30 °C 5+ 40°C najwyzej 80 %

Temperatura podtoza powinna byé wyzsza od punktu rosy co najmniej o 3°C.
Emalie przed uzyciem doktadnie wymieszac, nawet w przypadku braku osadu.
Sposoéb aplikaciji :
Emalie mozna naktadac¢:
- pedzlem : rozcienczenie 0+ 3 % wag.
- przez zanurzanie lub polewanie : rozcienczenie 0 -+ 10 % wag.
- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 5 + 10 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozcienczenie 0 3 % wag., srednica dyszy 0,28 + 0,38 mm, ci$nienie
natrysku 12 + 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych)
Rozcienczalnik / zmywacz :
Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania (KTM: 131-
8157-01-01).
Czas sezonowania powioki przed natozeniem nastepnej warstwy :
Na powtoke emalii mozna naktadac nastepng warstwe metodg “mokro na mokro” tj. po jej wyschnie-
ciu do pierwszego stopnia lub w kazdym dowolnie diuzszym czasie.
Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi :
W zaleznosci od potrzeb i metody aplikacji stosowac 2 + 3 warstw emalii.
W zabezpieczeniach chemoodpornych emalie LOKCHEM-E naktadaé na powtoki:
- farb chlorokauczukowych do gruntowania chemoodpornych LOKCHEM-F (KTM: 131-7223-10-XX),
- farb chlorokauczukowych do gruntowania chemoodpornych tiksotropowych CHLOROTIX (KTM: 131-
7223-34-XX).
W innym Srodowisku /poza chemicznie agresywnym/ emalie LOKCHEM-E mozna stosowac w zestawie z:
- farbg chlorokauczukowg do gruntowania przeciwrdzewng LOKOR-2 ( KTM: 131-7221-04-51),
Przy doborze sktadu systemu (zestawu) malarskiego, a tym samym catkowitej grubosci powtoki nalezy
uwzgledni¢ agresywno$¢ korozyjng srodowiska oraz przewidywany okres trwato$ci zabezpieczenia anty-
korozyjnego.
Warunki bezpieczernstwa:

Szczegodtowe informacje na temat zagrozen wystepujgcych podczas aplikacji emalii oraz warunki bez-
piecznego jej stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.

Podczas prac malarskich nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji obstugi urzgdzen i aparatéw natrysko-
wych oraz ogdinych przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.

W przypadku pozaru stosowaé proszek gas$niczy, piane gasniczg, CO,; nigdy nie stosowaé¢ wody
W postaci strumienia.

Powierzchnie pomalowane emalig nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig i wodg do picia.
Emalia posiada Atest Higieniczny PZH.

Uwaga:

Emalia przeznaczona jest do wymalowan przemysfowych — stosowaé wylfgcznie w instalacjach.
Przechowywanie i transport :

Emalie przechowywac w opakowaniach metalowych szczelnie zamknigtych, w zadaszonych magazy-
nach, w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowmzulacym przepisom bezpieczenstwa i ochrony
przeciwpozarowej. Temperatura magazynowania: do 30°C.

Emalie transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatéw niebezpiecznych.
RID/ADR: kl. 3, UN-1263.

InformaC|e dodatkowe ;
Dopuszczalne jest przechowywanie emalii w okresie zimowym w pomieszczeniu nieogrzewanym, niemniej jednak na
€0 najmniej 24 godz przed aplikacjg emalie nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.
Producent nie odpowiada za trwato$¢ powfok oraz straty, powstate w wyniku stosowania emalii niezgodnie z przeznacze-
niem i zaleceniami producenta.
Zagadnienia nieujete w instrukcji stosowania emalii nalezy konsultowac z producentem.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej produktu bez wcze-
Snigjszego informowania o tym odbiorcéw, przy czym wczesniejsze edycje tracg waznosc
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