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LOWILAK

Lakier poliwinylowy
ogolnego stosowania bezbarwny

Symbol: PKWiU: 20.30.12.0; KTM: 131-7711-XX-30
Norma : PN-C-81753: 2002, Rodzaj A;

Charakterystyka ogdina :

LOWILAK jest produktem lakierowym, jednosktadnikowym, szybko wysychajgcym na powietrzu.
Jest rozpuszczalnikowym roztworem zywicy poliwinylowej modyfikowanej zywicg alkidowg z dodatkiem
Srodkdw pomocniczych.

Dane techniczne :

* Potysk  /dla lakieru z potyskiem/ - nie mniej niz 80 ( przy kacie badania 60 %)
/dla lakieru matowego/ - nie wiecej niz 10 ( przy kacie badania 60 %)
* Konsystencja / lepkos¢ - 55+ 80 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem
stozkowym i otworem o srednicy 4 mm)
* Gestosé -1,0+0,1 g/cm®
* Zawartos¢ substancji statych -35+1% wag. /26 £ 1% obj.
* Grubo$¢ warstwy - mokrej 90 um /suchej 25 pum
* Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotnosci powietrza 55 +5 % :
stopien 3 - nie wiecej niz 5 godz.
* Masa suchej powloki /25 pm / - 0,025 kg/m®
* Wydajnos¢é teoretyczna /25 um / -12m?/dm?
* Wydajnos$¢ praktyczna na podtozu porowatym, chtonnym
* Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych -4 + 8 m?®/ dm?® (w zaleznosci od chionnosci podioza)
(LZO) w produkcie gotowym do uzytku - powyzej 500 g/dm? (do stosowania wylgcznie
w instalacjach)
* Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C
* Trwatosé - 18 miesiecy

Wiasciwosci powloki :

LOWILAK tworzy powtoke gtadka, przezroczystg, bez zmarszczen i chropowatosci, z potyskiem lub
matowa ( w zaleznos$ci od rodzaju lakieru), odporng na czynniki atmosferyczne.
Powloka lakieru moze byé eksploatowana w temperaturze od —20°C do + 60°C.
Przeznaczenie :

LOWILAK przeznaczony jest do impregnacji i dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
drewnianych, drewnopochodnych i mineralnych oraz czasowej ochrony przed korozjg powierzchni
metalowych.

Moze by¢ stosowany do malowania przedmiotéw z mosigdzu, miedzi i aluminium dla zachowania potysku
oraz do impregnacji powierzchni przedmiotéw wykonanych z drewna gipsu, betonu, kamienia oraz
ceramiki dla ochrony przed wilgocig i w celu dekoracyjnym.

Srodowisko :

Powloka lakieru LOWILAK moze by¢ eksploatowana w $rodowisku przemystowym, nadmorskim,
miejskim, wiejskim, wewnagtrz i na zewnatrz pomieszczen poza strefami wystepowania narazen o duzej
agresywnosci chemicznej.

Przygotowanie podfoza do malowania :

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji i lakierowania dekoracyjnego powinny byc¢ suche,

pozbawione kurzu i innych zanieczyszczen oraz odttuszczone.
Powierzchnie z drewna i materiatdbw drewnopochodnych nalezy starannie zmy¢ ze Sladow substanciji
zywicznych oraz tluszczOdw rozcienczalnikiem celulozowym ogodlnego stosowania Ilub benzyng
ekstrakcyjng. Malowana powierzchnia powinna by¢ gtadka, dlatego zaleca sie przeszlifowac jg papierem
Sciernym drobnoziarnistym zgodnie z kierunkiem biegu widkien i odpylic. Przed lakierowaniem
nawierzchniowym lub malowaniem emaliami poliwinylowymi powierzchnie drewniane zaimpregnowac
lakierem LOWILAK rozcienczonym rozcienczalnikiem w ilosci 10 + 15 % ob;j.




Przy malowaniu renowacyjnym nalezy umy¢ je wodg z dodatkiem detergentéw i wysuszyé. Powtoke stabo
trzymajgca sie podtoza usungé, a nastepnie catg powierzchnie przeszlifowaé i odpylic.

Powierzchnie metalowe nalezy przed malowaniem odttusci i w zaleznosci od potrzeb oczysci¢ z korozji
recznie, mechanicznie bgdz za pomocg obrébki strumieniowo-$ciernej, mozna je rowniez wypolerowac,
a nastepnie odpylic.

Powierzchnie mineralne i ceramiczne powinny by¢ czyste i suche - mogg zawiera¢ jedynie resztkowg
zawartos¢ wilgoci (ok. 4%). Impregnowac lakierem po catkowitym utwardzeniu podioza (beton nie
wczesniej niz po uptywie 4 — 5 tygodni od wykonania).

Powierzchnie przeznaczone do malowania renowacyjnego nalezy oczysci¢ z brudu oraz luzno
przylegajagcej starej powtoki malarskiej, a braki podtoza, w miare potrzeby, uzupetni¢ zaprawkami
odpowiednimi pod wzgledem materiatowym i wytrzymatosciowym do naprawianej powierzchni.

Warunki malowania :

Temperatura lakieru Temperatura podfoza Wilgotnos¢ wzgl. powietrza

10 - 30 °C 5+ 40°C najwyzej 80 %

Temperatura podioza powinna byé wyzsza od punktu rosy co najmniej o 3°C.
Sposob aplikaciji :
Lakier LOWILAK mozna naktadac:
- pedzlem lub watkiem :  rozciehczenie 0+ 5 % wag.
- przez zanurzanie lub polewanie : rozcienczenie 0+ 10 % wag.
- natryskiem powietrznym : rozcienczenie 5+ 10 % wag.
- natryskiem bezpowietrznym: rozciehczenie 0 + 5 % wag., $rednica dyszy 0,28 + 0,38 mm, ci$nienie
natrysku 12 -+ 18 MPa, kat natrysku 20 + 60 ° (zalezy od uwarunkowan praktycznych).
- natryskiem elektrostatycznym (po dostosowaniu lakieru ) : rozcienczenie 5 + 10 % wag. (rozciehczalnik
do wyroboéw poliwinylowych do natrysku elektrostatycznego KTM: 131-8157-31-01).
W przypadku nawierzchniowego lakierowania przedmiotéw stosowac¢ 1 + 3 warstw lakieru.
Rozcienczalnik / zmywacz :
Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania prod.
POLIFARB-£ODZ Sp. z 0.0. Nie stosowaé benzyny do lakieréw!
Czas sezonowania powloki przed natozeniem nastepnej warstwy :
Warstwy lakieru LOWILAK mozna naktada¢ metodg ,mokro na mokro” tj. w odstepach ok. 2 godzi-
nnych lub w dowolnie dtuzszym czasie.
W przypadku uprzedniego impregnowania podioza lakierem LOWILAK, warstwe nawierzchniowg lakieru
(lub emalii) naktadac¢ po ok. 24 godzinach schniecia warstwy impregnujace;.
Tworzenie zestawu z innymi wyrobami :
Lakier LOWILAK przeznaczony jest do samodzielnego stosowania lub w zestawie z innymi produktami
malarskimi poliwinylowymi (farby przeciwrdzewne, farby nawierzchniowe i emalie).
Warunki bezpieczernstwa:
Szczegodtowe informacje na temat zagrozen wystepujacych podczas aplikacji lakieru oraz warunki
bezpiecznego jego stosowania podane sg w Karcie charakterystyki.
Podczas prac malarskich nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji obstugi urzadzeh i aparatéw
natryskowych oraz ogélnych przepisdw bezpieczehnstwa obowigzujgcych przy pracach lakierniczych.
W przypadku pozaru stosowa¢ proszek gasniczy, piane gasniczg, CO,; nigdy nie stosowaé¢ wody
W postaci strumienia.
Powierzchnie pomalowane lakierem nie powinny stykac sie bezposrednio z zywnoscig i woda do picia.
Lakier posiada Atest Higieniczny PZH.
Uwaga:
Lakier przeznaczony jest do wymalowan przemystowych — stosowac wyfgcznie w instalacjach.
Przechowywanie i transport :
Lakier nalezy przechowywa¢ w opakowaniach metalowych szczelnie zamknigtych, w zadaszonych magazynach,
w warunkach odpowiadajgcych aktualnie obowigzujgcym przepisom bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.
Temperatura magazynowania: do 30°C.
Lakier nalezy transportowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi materiatéw niebezpiecznych.
RID/ADR: Kkl. 3, UN 1263.

Informacje dodatkowe ;
- Dopuszczalne jest przechowywanie lakieru w okresie zimowym w pomieszczeniu nieogrzewanym, niemniej jednak na
co najmniej 24 godz przed aplikacjg lakier nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu ogrzewanym.
- Niniejsza kartg katalogowg objeto lakier poliwinylowy ogoélnego stosowania bezbarwny LOWILAK:
* zpotyskiem KTM: 131- 7711-81-30
*  matowy KTM: 131- 7711-03-30
- Producent lakieru nie odpowiada za trwato$¢ powtok w przypadku nie zastosowania sie do instrukcji zawartych w n/karcie.
- Odstepstwa od zalecen zawartych w Karcie katalogowej odnos$nie stosowania lakieru nalezy uzgadnia¢ z producentem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tresci kolejnych edycji Karty katalogowej, bez wcze$niejszego
informowania o tym odbiorcéw, przy czym tracg waznos¢ edycje wczesniejsze.
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